- Gesteine

Mapei und RMC:

Steine aus China im Test

Die Firmen Rock and Mineral Consulting und Mapei haben
chinesische Granite in Verbindung mit verschiedenen Morteln
und Haftschlammen getestet. Wer die Ergebnisse umsetzt,

kann dauerhafte Verfarbungen vermeiden.

ie Untersuchung basiert auf
Dden in Band 2 der Reihe »The

Hlustrative Plates of World Ex-
quisite Stones« vorgestellten chinesi-
schen  Naturwerksteinvorkommen.
Herausgeber des Buchs sind die Uni-
versal Marble & Granite Group LTD
und die Bejing Victory Exhibition
CO,, LTD. Nach den in diesem Buch
gemachten Angaben werden in China
insgesamt 604 unterschiedliche Na-
turwerksteinsorten produziert (Tab.1).
Die so genannten »Domestic Grani-
tes« kommen fast alle aus den Provin-
zen Guangdong, Fujian und Shan-
dong, die am Pazifik liegen, oder aus
den Ballungsgebieten wie Sichuan so-
wie dem Grofraum Peking-Tientsin.
Die meisten Karbonatgesteine (Do-
mestic Marbles) stammen aus den
Provinzen Henan, Hubei und Guiz-
hou im Osten des Landes.
Schiefrige Gesteine und Sandsteine
werden Uberwiegend im unmittelba-
ren Umfeld von Peking abgebaut (Pe-
king und Provinz Hebei). Die Nut-
zung dieser Gesteine ist in China
nicht sehr verbreitet. Die wichtigste
Gesteinsart dieser Gruppe sind Glim-
merquarzite.
Auch in der Provinz Fujian (Tab. 2)
gegenuber der Insel Taiwan boomt die
Stein-Industrie. Rund um die Milli-

TABELLE 1:

Gesteinsgruppe Anzahl an Varietaten
Domestic Granite Section 416
152
036
604

Domestic Marble Section
Domestic Slate Section
Summe:

Gesteinsgruppen und Varietaten
chinesischer Naturwerksteine
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onenstadt Xiamen, eine Kommune
mit dem Status einer Sonderhandels-
zone, handeln mehr als 500 Betriebe
mit Naturstein. 4000 Kleinbetriebe
und mittelstdndische Unternehmen
leben dort vom Abbau und von der
Bearbeitung unterschiedlichster Ge-
steinsarten. Ca. 60 % des chinesischen
Stein-Ex- und -Imports werden Uber
den Hafen dieser Stadt abgewickelt.

Zur Gesteinsbezeichnung

Die Gesteinsbezeichnung erfolgt ge-
méalk dem Regelwerk GB/T 17670-
1999 mittels einer numerischen Co-
dierung. Hierbei bedeuten:

1. Zahl = Gesteinsart

2. Zahl = Provinz

3.+4. Zahl = Bruch

Allerdings ist sowohl in China als auch
in Deutschland die dltere Bezeich-
nungsvariante diejenige, welche am
haufigsten zur Anwendung kommt.
Hier erfolgt die Gesteinsbezeichnung
zundchst mit einem Buchstaben. G fiir
Granite, M flr Marble, S fur Slate.
Buchstaben = Gesteinsart (G, M; S)
1. Zahl = Provinz

2.+3. Zahl = Bruch

Das Forschungsprojekt

Gesteinsarten mit transluzenten (z. B.
Quarze, Feldspate) und farbintensi-
ven, dunklen Mineralen (Biotit u.a.)
zeigen nach ihrer Verlegung mit ze-
mentéren Verlegemarteln eine Veréan-
derung der Oberflachenoptik. Diese
Besonderheit betrifft keineswegs aus-
schlieRlich einige Gesteinsvarianten
aus China, sondern man findet sie
auch bei anderen Gesteinsarten, die
ein &hnliches oder sogar gleiches Mi-
neralgefiige bzw. einen gleichen Mi-

neralaufbau aufweisen. Da aber eine
Vielzahl von  GroR3projekten in
Deutschland in jungster Vergangen-
heit mit Gesteinen aus China reali-
siert wurden und nach ihrer Fertig-
stellung aufgrund farblicher Abwei-
chungen vom Nullmuster nicht im-
mer den Anspriichen der Auftragge-
ber entsprachen, wurden fiir die
Untersuchung Tiefengesteine  aus
China ausgewadhlt, die verstarkt auf
dem deutschen Markt zur Anwen-
dung kommen.

Untersucht wurden Gesteine mit den
Bezeichnungen G 654, G 633, G 655,
G 603, G 684 und G 682 (Tabelle 3),
von den Gesteinsarten G 603, G 633
und G 654 jeweils zwei Varietdten von
unterschiedlichen Lieferanten.

Um die Steine berurteilen zu kénnen,
ermittelten die Forscher u. a. die Was-
seraufnahme, die Porositét, die mine-
ralische Zusammensetzung, den Ani-
onen- und Kationengehalten, die
Oberflachentextur und die Auswir-
kung verschiedener Verlegemortel. Als
Verlegemortel kamen Systeme zur
Anwendung, wie sie von Steinmetzen
und Fliesenlegern im Dinn-, Mittel-
und Dickbett verarbeitet werden
(Tab. 4).

Die Mortel wurden mit unterschied-
lichen Techniken auf die in drei Felder
unterteilten Plattenriickseiten aufge-
tragen. Das mittlere Drittel wurde
nicht mit Mortel benetzt; es diente als
Referenzflaiche (Nullmuster). Auf die
eine Aulenflaiche wurde der Mortel
direkt aufgekdmmt, auf die andere
kam zunéchst eine Kontaktschicht.
Der Klebemortel wurde dann mit
dem Kammspachtel auf die noch fri-
sche Kontaktschicht aufgekdmmt.

Die stdrksten \erfarbungen zeigten
die Gesteine G 654 (2) und G 603
(2), und zwar bei nahezu allen Mor-
telsystemen und  Haftschlammen.
Keinerlei Verfarbungen waren hinge-
gen bei der Variante 1 des Gesteins
G 654 aufgetreten. Alle weiteren Ge-
steinssorten hatten sich in Abhéngig-
keit des verwendeten Mdrtelsystems
bzw. der verwendeten Haftschlam-
men unterschiedlich intensiv ver-
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TABELLE 2:
Offizielle Gesteinsbezeichnung ~ Weitere Handelsbezeichnungen
G 681

G 682 Padang Gelb, Dawa Yellow, G 3582 GB/T 17670, Giallo Padang,
Giallo Veneziano, Golden Leaf, Rusty Yellow, Rustic Yellow,
Juparana Royal, Light Golden Sand, Golden Cristal, Rust Stone

G 684 Padang, Impala China

G 654 Padang Dunkel, Padang Dunkelgrau, Tiger Rust
G 667

G 663

G 664

G634

G 654
(nahe der Stadt Chang)

G 657
G 660

G 654
(nahe der Stadt Putian)

G 655 Padang Bianco Sardo
G 635
G 606
G 636

G 654 Changle, D Grey, Dark Berry Grey, G 3554 GB/T 17670, Neu Impala,
(nahe der Stadt Changtai) Snow Flake Grey, Padang Dark, Sesam Black

G 695
G 640

G 615 Padang Cristal, Barry White, Bianco Cordo, China Sardinia,
Cristal Grey, Gamma White, G 3503 GB/T 17670, White Beauty,
Royal White, Padang White Grey, Perla White

G 603 A 033, Bally White, Padang Light, Padang Hell, Padang, Salt and Pepper,
Navy Mist, Fun White, WG 033, Panda White

G 633
G614
G617
G623
G 648

Gesteinsbezeichnungen und Handelsnamen (Provinz Fujian)

TABELLE 3:

Chinesische Bezeichnung Handelsname Petrographische Zuordnung
G 654 Padang Dunkel Quarzmonzogabbro oder Quarzmonzodiorit
G633 Padang Hell Granit
G 655 Padang Bianco Sardo ~ Granit
G 603 Padang Kristall Granit
G 684 Padang Grenzbereich
Impala China Granodiorit/ Quarzmonzodiorit
G633 Padang Hellgrau Granit
G 682 Padang Gelb Granit

Die im Forschungsprojekt untersuchten Gesteinssorten

TABELLE 4:

Mortelsystem Bindemittel/-kombination ~ Kunststoff ~ Kunststoffanteil
Flexklebemértel Standard KM 1 Portlandzement Pulver ca.5%
Klebemértel schnell abbindend Portlandzement, Tonerde-  Pulver ca. 45%
schnell trocknend KM 2 schmelzzement, Gips

Klebemértel schnell abbindend Portlandzement, Tonerde-  fliissig ca. 8%

schnell trocknend KM 3 schmelzzement, Gips

Haftschlamme HS1 Portlandzement Pulver <3%
Haftschlamme HS 2 Portlandzement Pulver >10%

Verwendete Mortelsysteme

farbt. Die Einzelergebnisse sind in  Untersuchung des chinesischen

Tab. 5 zusammengefasst. Hierbei be-  Granits G 603 (2)

deuten die Farbe Griun keine Verfar- Bei zwei Gesteinssorten wurden in

bung, die Farbe Gelb eine leichte der oberflichennahen Zone Kunst-

Verfarbung sowie Rot eine intensive stoffe nachgewiesen. Die Verfarbun-

Verférbung. gen waren hier zweifelsfrei auf in die
Kapillarporen eingelagerte Polymer-
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Abb. 1: Die Porenradien- ~ verbindungen zurtickzufiihren. Bei

onl S— verteilung der Gesteine den anderen Gesteinssorten wurde
N “aemy G 654 (2), G 655 und kein Kunststoff nachgewiesen. Die
/ G 633 (1) zeigt deutliche  Merfarbungen mussten also andere Ur-
Rl Unterschiede, was den fur  sachen haben. Um diese zu finden,
g, die kapillare Wasserauf- wurden an dem Gestein G 603 (2)
g A LA nahme bedeutenden mdgliche Auswirkungen von Roh-
/\\___ 25 / Porenradius betrifft. stoffen und Rohstoffkombinationen
a1 7 Er liegt zwischen 0,1 pm in den genannten Mortelsystemen
| / \,/’\ 5 S und 1 pum. untersucht, namlich:
e 5 .,. - o * Portlandzement grau
o et « Portlandzement weifd
* Gips
Abb. 2: Zeitabhangige, * Portlandpuzzolanzement
kapillare Wasseraufnah- (Trasszement)
me der untersuchten * Aluminatzement
Gesteinssorten * Kunststoffpulver
* Flussigkunststoffe
« Kalksteinmehl

¢ FlieBmittel und unterschiedlichste
praxisubliche Rohstoffkombina-
tionen

Auswertung der Ergebnisse
Alkalische Feuchtigkeit, wie z. B. das
- Anmachwasser zementdrer Verlege-
G 603(2) und Klebemoértel, erhdht das Verfar-
" e bungsrisiko erheblich.
s In Abhéngigkeit von der Porenbe-
G603 (1) schaffenheit und den Zuschlagstoffen
e der Mértel kann es durch die Einla-

gerung von Feinstbestandteilen in

Material | Gesamtporositit Porenradienklasse (Vol.-%) Abb. 3: die Kapillarporen zu optischen Ver-
(Vol.-%) Porositatskennwerte anderungen an der Gesteinsoberfla-
che kommen.
0,0019- >1 pym
9;tpm Besondere Bedeutung in Bezug auf
G654 1,72 111 0,47 maogliche Verfarbungen haben:
« Kunststoffe (Art, Menge, Aggregat-
G 655 2,50 1.29 0,85 zustand, Filmbildung und Teilchen-
groie)
G 603/2 2,20 1,39 0,29 * Bindemittel (Bindemittelkombina—
tion, Mahlfeinheit und Loslichkeit)

TABELLE 5:

G 654 G 633/1 G 655 G 654/1 G 603/2 G 684 G 603/1 G 682 G 633/2

Haftschlamme 1
mit Trassmortel
Haftschlamme 2
mit Trassmortel

Verfarbungsintensitéat nach vollstandiger Erhartung und Trocknung des Mortelsystems nach 14 Tagen
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* Wasser (Menge)

* Gesteinseigenschaften (Mineral-
bestand und Porositétseigenschaften)

« Wasseraufnahme (insbesondere
kapillare Wasseraufnahme)

* Plattendicke

Durch den Einsatz von Spezialklebe-
morteln lasst sich eine Verringerung
des auf die Platten einwirkenden
Feuchtigkeitspotenzials erzielen. Auch
dinne Modrtelschichten reduzieren
das Verfarbungsrisiko.

Bei der Verarbeitung im traditionel-
len Mortelbett lassen sich Verfarbun-
gen héufig durch den Einsatz einer
speziellen Kunstharzgrundierung
verhindern. Die Zusammensetzung
dieser Grundierungen ist unter-
schiedlich; man sollte vor Beginn der
eigentlichen Ausfuihrung eine Probe-
verlegung vornehmen, um die Wirk-
samkeit der Grundierung zu prifen
und Verfarbungspotenziale zu ermit-
teln.

TABELLE 6:

Portlandzementmortel schnell erhértender Mortel Trassmortel
I
Portlandzement, weif [ ]
Portlandzement, grau
Gips —
Trasszement
Aluminatzement
Kalksteinmehl -
FlieRBmittel
FlieRmittel und Kunststoffpulver ]
Kunststoffpulver
standarddispersion Schnellkieber [
standarddispersion Klebemorte! | ]

Standarddispersion Mdrtelbett
Granirapid B

Auswirkungen einzelner Rohstoffe und Rohstoffkombinationen auf die optische Beschaffenheit des
Naturwerksteins G 603 (2)

Die Anwendung eines Bindemittels
bzw. einer Bindemittelkombination
mit hoher Wasserabsorption verrin-
gert die Einwirkung des Feuchtig-
keitspotenzials auf den Naturstein auf
relativ kurze Zeit.

Dipl. Lab. Chem. Claudia Steiner,
Dr. rer. nat. Albrecht Germann,
Dr. rer. nat. Ralf Kownatzki und
Dipl.-Ing. Walter Mauer
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